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Diinnschicht- /Plasmatechnik

Aus einer Hand - Reinigen, Aktivieren und
Beschichten mit atmosphéarischem Plasma

Seit einigen Jahren erschliefit die atmosphdrische Plasmatechnik ,,Openair* eine Vielzahl neuer Anwen-
dungen, insbesondere beim Einsatz in Prozesse der Reinigung, Aktivierung und Beschichtung der unter-
schiedlichsten Materialoberflichen. Einsparungen an Material- und Prozesskosten sowie die Mdoglichkeit,
umweltfreundliche Verbunde zu realisieren, stehen dabei als Ziele im Vordergrund.

Plasma, der vierte Aggregatzustand kennzeichnet
eine Materie auf hohem instabilen Energieniveau.
Der Energieeintrag erfolgt iiber die Aggregatzu-
stande fest, fliissig und gasformig stets als Warme-
eintrag. Die Plasmatechnik hort bei dem gasfor-
migen Zustand der Materie nicht auf: Wird mittels
elektrischer Entladung zusitzlich Energie in die
Materie eingekoppelt, so erhalten die Elektronen
eine hohere kinetische Energie und verlassen die
Schale. Es entstehen freie Elektronen, Ionen und
Molekiilfragmente. Dieser Zustand ist jedoch unter
Normaldruck aufgrund seiner Instabilitit kaum zu
verwenden (4bb. 1).

Erst das von der Plasmatreat GmbH, Steinhagen,
entwickelte und patentierte Atmosparendruckplas-
maverfahren Openair schuf neue Moglichkeiten:
Durch die Entwicklung und den Einsatz von Plas-
madiisen gelang es, den bis dahin industriell kaum
genutzten Aggregatzustand erstmals in Produkti-
onsprozessen auch inline einzusetzen (Abb. 2).

Elektrisch neutraler Plasmastrahl

Die Diisen werden einzig mit Luft, gegebenenfalls
auch mit einem gewtiinschten Prozessgas, sowie mit
Hochspannung betrieben. Das austretende Plasma
steht je nach Diisengeometrie in einem Arbeits-
bereich bis 25 mm Wirkbreite oder 40 mm Behand-
lungsabstand wirksam zur Verfiigung.

Abb. 2: Vorbehandlung mit Atmosphérendruckplasma:
Die verwendeten Diisensysteme konnen inline in eine
neue oder in eine bereits bestehende Fertigungslinie inte-
griert werden

Als besonderes Merkmal ist der austretende Plas-
mastrahl elektrisch neutral, wodurch sich die An-
wendbarkeit stark erweitert und vereinfacht. Seine
Intensitdt ist so hoch, dass Bearbeitungsgeschwin-
digkeiten von mehreren 100 m/min erreicht werden
konnen. Die typischen Erwdrmungen der Kunst-
stoffoberflichen wihrend der Behandlung betragen
hier weniger als 20 °C. Das Openair-System ist
durch eine dreifache Wirkung gekennzeichnet: Es
aktiviert die Oberfliche durch gezielte Oxidations-
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Abb. 1: Aggregatzustinde (Graphik: IFAM)
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Abb. 3: Der elektrisch neutrale Plasmastrahl ermdglicht
die mikrofeine Reinigung, hohe Aktivierung und hauch-
diinne Beschichtung von Oberflichen

prozesse, entlddt erstere gleichzeitig und bewirkt
eine mikrofeine Reinigung (4bb. 3). Die verwende-
ten Diisensysteme konnen inline in eine neue oder
bereits bestehende Fertigungslinie integriert werden.

Oberfldchenveranderung

Plasma verdndert die Oberflichen von Kunststoffen.
Die wichtigsten Einsatzbereiche bei der Behand-
lung dieses Materials sind:

— die Reinigung von Oberflichen, wie zum Beispiel
das Entfernen von Trennmitteln und Additiven;

— die Aktivierung, das heift die Erzeugung funk-
tioneller Gruppen, ermdglicht die Haftung von
Klebstoffen und Beschichtungen;

— die komplette Verbesserung der Eigenschaf-
ten des Verbunds durch eine plasmapolymere
Beschichtung.

Verbesserung von KS-Verklebungen

Abbildung 4 zeigt deutlich, dass unpolare Materi-
alien, wie zum Beispiel KS-Verklebungen, ohne
Vorbehandlung faktisch nicht zu verkleben sind.
Anders nach einer Aktivierung mit Openair-Plasma:
Jetzt steigt die Zugscherkraft um das etwa 50fache.
Selbst nach achtwdchiger Lagerung vor der Verkle-
bung sind diese Ergebnisse noch nachweisbar, die
Behandlung ist somit langzeitstabil.

Anwendungen
Reinigung und Entschichtung

Plasmatreat ist es gelungen, Prozesse wie das Ent-
fernen von Formtrennmitteln auf PUR-Formkérpern,
wie zum Beispiel bei Mobelprofilen, Airbagab-
deckungen oder Fahrradsétteln, durch den Einsatz
von Openair-Plasma gegeniiber herkdmmlichen
Verfahren entscheidend zu rationalisieren. Das
schichtweise Entfernen organischer Schichten, das

2-component epoxy system, curing at 80°, 2h

] 2 4 6 8 10

Tensile shear forces

PP (without pretreatment)
M PP AD plasma (directly bonded)

M PP AD-Plasma
(bonded after 8 W 60°C, 50% r.h.)

I PVDF (without pretreatment)

12,0 M PVDF AD plasma (directly bonded)

M PVDF AD-Plasma
124 (bonded after 8 W 60°C, 50% r.h.)

ECTFE (without pretreatment)
B ECTFE AD plasma (directly bonded)

M ECTFE AD-Plasma
(bonded after 8 W 60°C, 50% r.h.)

12 MPa 14

Abb. 4: Vergleich der Haftfestigkeiten von Klebeverbindungen durch eine Plasma-

behandlung
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Entlacken oder partielle Entfernen von Metallisie-
rungen vor dem Verkleben, die Herstellung von
Autoscheinwerfern (4bb. 5) wie auch das Behan-
deln von Reflektoren sind nur einige Beispiele fiir
den erfolgreichen inline-Einsatz von Openair-Plas-
ma bei Reinigungs- und Beschichtungsprozessen.

Umweltfreundliche Haftungsverbesserung

Der entscheidende Vorteil der Openair-Plasmatech-
nik besteht darin, dass bisher inkompatible Substrate
zur Haftung gebracht werden konnen, so dass wass-
rige oder vielfach auch UV-basierende Klebstoffe
auf sehr klebstoffunfreundlichen Oberflichen, wie
unpolarem Kunststoff, haften. Eine zusitzliche
Vorbehandlung durch chemische Primer oder dem
Biirsten und Abwaschen von Oberflichen kann
komplett entfallen. Dadurch werden in der Produk-
tion Emissionen von VOC (leichtfliichtigen Koh-
lenwasserstoffen) von vorneherein vermieden. Die
Behandlung erfolgt tiberaus gleichmafig und kann
mittels einer Prozesskontrolle kontrolliert werden.

Plasma vor dem Lackieren

Ein Beispiel: Die Lackierung von Handygehéusen
(4bb. 6) verlangt heute hochste Anspriiche an die
Oberfliche: Das Lackbild muss absolut fehlerfrei
sein und darf auf keinen Fall von Verunreinigungen
in seinem Gesamtbild beeinflusst werden. Schon ein
vor dem Lackieren kaum sichtbares Staubkdrnchen
auf der Oberfliche des Gehduses fithrt nach dem
Lackieren zu einer unansehnlichen Unebenheit, die
der Kunde im Allgemeinen nicht akzeptiert. Elek-

Abb. 5: Hohe Anforderungen stellt der Automobilbau:
Fiir eine makellose Optik der lackierten Oberfliche und
die absolute Dichtigkeit von Scheinwerfern sorgt die Vor-
behandlung mit Openair-Plasma
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Abb. 6: Die Vorbehandlung mit Openair-Plasma sorgt fiir
die mikrofeine Reinigung des Handygehéuses vor dem
Lackieren

trostatische Effekte sind hier als Hauptursache fiir
die Anhaftung von Staub zu nennen.

Nambhafte Zulieferer der Handyindustrie in Siidko-
rea und Finnland haben ldngst reagiert: Hier gelang
es Plasmatreat, mit grofem Erfolg Anlagen zur
Reinigung von Handygehéusen zu installieren, die
eine duferst effiziente Reinigung im inline-Verfah-
ren ermdglichen. Unmittelbar vor der Lackierung
reinigen mehrere rotierende Plasmaerzeuger mit
hohem Wirkungsgrad die Kunststoffoberflachen.
Der Ausschuss konnte so bei den Anwendern von
12 Prozent auf unter fiinf Prozent reduziert werden.

Metallisierung von Kunststoffen

Das Openair-Plasmaverfahren ist fiir die Metalli-
sierung von Kunststoffen (4bb. 7) gleich in zweier-
lei Hinsicht interessant. Zum einen wird die Haf-
tung der gesputterten Metallschichten durch die
gleichmafBige Konditionierung der Oberfliche sig-
nifikant verbessert, da anhaftende organische Rest-
stoffe sowie Partikel vollstindig entfernt werden.
Andererseits ist es aber auch mdoglich, eine bereits
aufgedampfte Schicht mittels eines stark fokus-
sierten Plasmastrahls und geringerer Behandlungs-
geschwindigkeiten selektiv zu entfernen. Die durch
die Reinigung erzielbare Qualitétsverbesserung
geht hdufig einher mit einer Senkung der Fehlpro-
duktionen von iiber zehn Prozent.
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Abb. 7: Bei der Metallisierung von Kunststoffen fiihrt die
Plasmavorbehandlung zu einer signifikanten Haftungs-
verbesserung der Metallschichten. Auch konnen bereits
aufgedampfte Schichten selektiv durch Plasma entfernt
werden (Foto: Hella)

Selektiver Korrosionsschutz auf Metallen

Das Verkleben von Aluminium ist Stand der Tech-
nik. Allerdings muss heute unter Verwendung her-
kémmlicher Vorbehandlungsmethoden ein erheb-
licher Aufwand betrieben werden, um Aluminium
dauerhaft auch unter dem Einfluss korrosiver
Medien wie Feuchtigkeit und Salz zu verkleben.
Ublicherweise werden nasschemische Verfahren
wie Chromatieren oder Eloxieren eingesetzt, um
den Anforderungen gerecht zu werden. Es handelt
sich hierbei jedoch um kostenintensive Batchpro-
zesse, die zudem dkologisch bedenklich sind.

Mit Openair-Plasma ldsst sich eine zuverldssige
Verklebung verschiedenster Aluminiumlegierungen
realisieren. Dazu wird die Oberflache mit dem Dii-
sensystem feinstgereinigt und gleichzeitig wird
eine Modifikation der Oxidstruktur vorgenommen.
Wird ein besonders effektiver Korrosionsschutz
bendtigt, so konnen die Oberflichen auch mit Anti-
Corr, einer diffusionsdichten und gut zu verkle-
benden Plasmapolymerschicht beschichtet werden.
AntiCorr ist eine Antikorrosionsbeschichtung, die
im Atmospharendruckplasma Openair auf diverse
Metalle aufgetragen werden kann. Besonders
geeignet sind die Beschichtungen flir Aluminium-
legierungen. Ein mehrere Tage dauernder direkter
Salzspriihtest beeinflusst die Schicht nicht (4bb.
8). Die Beschichtung bietet eine starke Haftung auf
dem Substrat und ist bestdndig gegen diverse kor-
rosive Medien wie Elektrolytlosungen, Sduren und
Laugen. Aufgrund der geringen Schichtdicke und
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der Ungiftigkeit ist ein Entfernen der Schicht vor
dem Recyclingprozess nicht notwendig, vielmehr
kénnen sie zusammen mit dem beschichteten Sub-
strat recycelt werden.

Coil Coating

Bei einem der grofiten Aluminium-Rolladenher-
steller Europas, der Griesser AG, Schweiz, wird
seit kurzem die gesamte Bandware mit atmospha-
rischen Plasma vorbehandelt. Die Plasmatreat
Anlage beschleunigt nicht nur die bisherige Pro-
duktion um das Vierfache, sondern ersetzt hier
auch eine 21 m lange Reinigungsstrafie, d.h. groBe
Mengen an Nasschemikalien und Abwasser werden
vermieden. Die hieraus resultierenden wirtschaft-
lichen und umweltschonenden Aspekte sind in der
Branche weltweit einmalig.

Zusammenfassung

Die Beispiele verdeutlichen, dass der Einsatzviel-
falt der Vorbehandlung mit Openair-Plasma kaum
Grenzen gesetzt sind. Das System ist in-line-fahig
und robotertauglich. Zu den wichtigen Einsatzvor-
teilen zdhlen zudem die Zuverlassigkeit und Quali-
tat dieses Verfahrens im Produktionsprozess. Somit
kann den bekanntermaflen in dieser Hinsicht hohen
Anforderungskriterien entsprochen werden. Ferner
lassen sich einfache Integration in die Prozessab-
ldufe ebenso erfiillen wie hohere Wirtschaftlichkeit
im Vergleich zu herkémmlichen Methoden — und
dies bei hervorragender Umweltvertraglichkeit.

-1. A. Melamies-

Kontakt

Plasmatreat GmbH, Bisamweg 10, D-33803 Steinhagen; Internet: http:/
www.plasmatreat.de

Abb. 8: Zur Demonstration der Wirkung einer Plasma-
polymerschicht wurden auf einem Aluminiumblech die
Logo- und Schriftbereiche beschichtet. Gezeigt ist das
Ergebnis nach 96 Stunden Salzspriihtest (DIN 50021)
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